
Herzseite des Bretts

richtiger Einbauzustand

Herzseite des Bretts
richtig: Fugen geschlossen

Zustand nach Schwinden des Holzes

Herzseite des Bretts
falsch: offene Fugen, 
Schrauben werden durch verformtes Holz belastet

Zustand nach Schwinden des Holzes


